
Svařovací k řivka 
PRIMER VIKTOR 200
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PRIMER VIKTOR 200

3 g/m 2

Al fólie: 30 µm
Šířka vzorku: 15 mm
Čas: 0,5 sec.

Tlak: 300 N/cm 2


